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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (OST) 
 

1. Część ogólna 
 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych związanych z rozbudową budynku szkoły zespołu szkół 
zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz instalacji technicznych/ 

 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 
i realizacji oraz rozliczaniu robót. 

Zakres robót objętych ST: 
Informacje ogólne o zakresie robót 

 
Ustalenia zawarte w ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty, 
należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót budowlanych 
w budynku przy ul. Budowlanych 14 w Piasecznie, w szczególności obejmujących 
wymagania w zakresie prowadzenia robót architektonicznych, konstrukcyjnych, 
wykończeniowych, oraz prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót, 
określonych zakresem, robót ujętych w przedmiarze, oraz wymagań dla 
zastosowanego sprzętu i narzędzi. 
W zakres przewidywanych robót budowlanych i konstrukcyjnych opisanych 
w niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą następujące prace budowlano-
konstrukcyjne: 
 

Roboty przygotowawcze i pomocnicze  
Roboty ogólnobudowlane 
Roboty budowlane wykończeniowe 

 
w tym poniżej wymieniony zakres szczegółowy robót: 

 
Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe dotyczą ścian istniejącego obiektu, więźby i okładzin oraz 
zastąpienia ich nowymi wg projektu. Rozbiórka dotyczy również wymienianych 
instalacji. 

 
 prace rozbiórkowe dotyczą ścian działowych istniejącego obiektu „B’’ , 
warstw podłogowych, okładzin oraz zastąpienia ich nowymi wg projektu’; 
rozbiórka dotyczy również wymienianych instalacji.  
  
 rozbiórka ścian zewnętrznych istniejącego łącznika oraz podestów 

schodowych 
  

  rozbiórka żelbetowego pokrycia łącznika 
 
  rozbiórka ścian wewnętrznych działowych 
 
  rozbiórka istniejących warstw posadzkowych w części adaptowanej 
 
 usunięcie warstw izolacyjnych i tynki na siatce we wskazanych miejscach 
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  demontaż okien 
 

  wykucia i zamurowania otworów z wykonaniem nadproży 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie 
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 
 
Roboty ogólnobudowlane 

 wykonanie bruzd w ścianach pod rury wod.- kan. i inst. elektryczną 
 montaż ościeżnic i drzwi 
 wykonanie nadproży 
 montaż kabin z HPL w sanitariatach 
 montaż nowych urządzeń sanitarnych 
 montaż okien 
 montaż parapetów 

Roboty murarskie 
 wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych z silikatów gr. 25 cm  
 wykonanie nowych ścian działowych z gazobetonu lub ceramiki por. gr. 

12cm  
 murowanie nowych kominów 
 wykonanie bruzd w ścianach pod rury wod.- kan. i inst. elektryczną 
 montaż nowych nadproży 

 
Roboty posadzkarskie 

 wykonanie nowych posadzek na gruncie zgodnie z projektem 
 wykonania utwardzenia nawierzchni- droga pożarowa  

 
Roboty tynkarskie 

 Wykonanie nowych tynków gipsowych na ścianach projektowanych 
 Wykonanie okładzin z glazury 

 
 

Roboty zbrojarskie i betoniarskie 
 Wykonanie zbrojenia, deskowań i ułożenie betonu żelbetowych elementów 

konstrukcyjnych takich jak stopy fundamentowe, stropodach, belki 
 
Roboty malarskie  

 Gruntowane powierzchni ścian i sufitów 
 Dwukrotne malowanie ścian farbą odporną na zmywanie, odpowiednią do 

pom. higieniczno sanitarnych 
 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną 
 Dwukrotne malowanie ścian pozostałych pomieszczeń farbą zmywalną  

 
Roboty izolacyjne 

 Wykonanie przeciwwilgociowej posadzek z folii PVC w pom. sanitarnych.  
 Wykonanie izolacji cieplnej ścian istniejących od wewnątrz 
 Wykonanie izolacji cieplnej ścian projektowanych od zewnątrz 
 Wykonanie izolacji cieplnej stropodachu 

 
Roboty sanitarne  
uwzględnione w projekcie instalacji sanitarnych 
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Roboty elektryczne  
uwzględnione w projekcie instalacji elektrycznych 
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Nazwa przedsięwzięcia 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych związanych rozbudową budynku szkoły zespołu szkół 
zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz instalacji technicznych. 
 

Inwestor 
 POWIAT PIASECZYŃSKI –  
 Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14 
 
Biuro projektów 
LAU Architektura Konstrukcje 
Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji 
mgr inż. Wojciech Lau 
95-100 Zgierz 
ul. Kamienna 64 
NIP:      7321990978 
REGON: 101732274 
 
Stan istniejący i charakterystyka obiektu 

  
Budynek Szkoły „A” 

 
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych (parter + 2 piętra), niepodpiwniczony. 
Konstrukcja tradycyjna murowana ze stopami żelbetowymi. Układ konstrukcyjny 
poprzeczny. Stropodach płaski. Budynek po termomodernizacji. Bryła budynku ma 
kształt prostopadłościanu. 

 
Wymiary charakterystyczne bryły budynku: 
 
długość:  48,63m 
szerokość:  12,75m 
wysokość:  9,28m 

 
Budynek istniejącej hali adaptowanej na warsztaty „B”, rozbudowywany 
o część „C’’. 

 
Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja szkieletowa żelbetowa  
z wypełnieniami ceglanymi, stropodachy z elementów żelbetowych prefabrykowanych. 
Układ konstrukcyjny poprzeczny, dwutraktowy. 
W części wyższej konstrukcje stanowią ściany z słupami żelbetowymi, na których 
operacją się dźwigary strunobetonowe sprężone. Rozstaw osiowy istniejących ram 
wynosi 3m. Na dźwigarach płyty korytkowe prefabrykowane otwarte. 

 
W części niższej konstrukcje stanowią ściany, na których operacją rygle o pasie dolnym 
w kształcie krzywej. Rozstaw osiowy istniejących ram wynosi 3m. Na dźwigarach płyty 
korytkowe prefabrykowane otwarte. 

 
Budynek po termomodernizacji. Bryła budynku ma kształt prostopadłościanu. 
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     Wymiary charakterystyczne bryły budynku przed rozbudową: 
 

długość:  31,15m 
szerokość:  11,51m 
wysokość:  6,42m 
 
Wymiary charakterystyczne bryły budynku po rozbudowie: 

 
długość:  31,15m 
szerokość:  22,27m 
wysokość:  6,42m 
 
W ramach rozbudowy planuje się rozbudowanie budynku o część wejściową 
oraz łącznik. 
 
Kompleks hali sportowej „D” 
 
Budynek parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji szkieletowej, żelbetowej. 
Budynek u układzie konstrukcyjnym poprzecznym dwutraktowym. W części niższej 
stropodach żelbetowy, w części wyższej dach o konstrukcji kratownicowej stalowej. 
Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 6 stopni. 
 
Wymiary charakterystyczne bryły budynku: 

 
długość:  39,46m 
szerokość: 28,76m 
wysokość:  10,27m 
 
 
Budynek internatu „E” 
 
 
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych (parter + 3 piętra) częściowo 
podpiwniczony. Człon północny jest parterowy, człon południowy 4- kondygnacyjny; 
część łącząca parterowa podpiwniczona. 
Konstrukcja tradycyjna murowana ze stopami żelbetowymi. Układ konstrukcyjny 
poprzeczny. Stropodach płaski. Budynek po termomodernizacji. Bryła budynku ma 
kształt nieregularny. 
 
Wymiary charakterystyczne bryły budynku: 

 
długość:  66,17m 
szerokość:  36,41m 
wysokość:  12,41m 

 
 

    Ogólna charakterystyka projektowanych zmian: 
 

    Projekt zakłada: 
 

 wyburzenie części łącznikowo wejściowej pomiędzy budynkami „A’’ i „B’’ 
 rozbudowanie części „B’’ o część wejściowo - łącznikową „C’’ 
 remont części „B’’ polegający dostosowaniu wnętrza istniejącego budynku 

do potrzeb warsztatów szkolnych technikum budowlanego 
 remont elewacji części „B’’ polegający na malowaniu, naprawie uszkodzeń 

oraz częściowej wymianie ocieplenia na wełnę mineralną (w miejscach 
wskazanych na rzucie) 

 budowę części „D’’ stanowiącej kompleks hali sportowej 
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 połączenie części „D’’ z budynkiem „E’’ (internat) – wykonanie przebić 
oraz remont strefy powstałej po przebiciu się i połączeniu budynków 

 wykonanie nowych instalacji wewnętrznych co, wod.-kan. oraz 
elektrycznej w części objętej opracowaniem  

 
 

 Powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniem:  1834,94m2 
 Kubatura brutto objęta opracowaniem („B’’+„C’’+„D’’):   12550m3 

  
  

 Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz 
projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę, 

 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i zakres prac będących przedmiotem robót. 
 
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o: 
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony        z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach 
- BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący 
budynkiem lub obiektem małej architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe wolno stojące, 
urządzenia reklamowe itp. 
- OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c) użytkowe  służące  rekreacji codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak   

piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki 
- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  
a także obiekt budowlany niepołączony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
- BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
- ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć budowę, 



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 13 

 

a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
- REMONCIE - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
- a niestanowiących bieżących konserwacji 
- URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane       z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki 
- TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy 

przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 
- DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
- z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy ,protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu- także dziennik montażu 
- DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ  -     należy  przez  to  rozumieć  
dokumentację  budowy     z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- APROBACIE TECHNICZNEJ - należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości 
- WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania  w  sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę 
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu 
- DZIENNIKU BUDOWY -   należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie    z obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót 
- KIEROWNIKU BUDOWY - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę 
- REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru 
- MATERIAŁACH - należy przez to rozumieć materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru 
- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - należy przez to rozumieć polecenia 
przekazywane wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
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- REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych 
- ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają 
spełniać roboty budowlane 
- PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które 
po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie robót do czasu ich 
końcowego odbioru. 
W okresie prowadzenia robót tj. od daty wprowadzenia na budowę do daty 
zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane  
z realizacją robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 
Wykonawca robót ustanawia Kierownika Budowy.  
 

  Przekazanie terenu budowy 
  
Dla zajęcia i wygrodzenia terenu realizacji prac budowlanych Wykonawca winien 
opracować projekt zagospodarowania placu budowy wraz z określeniem zajęcia 
niezbędnego terenu i uzgodnić z odpowiednimi władzami (Inwestorem). 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz jeden egzemplarz 
pełnej dokumentacji projektowej. 
Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej na plac 
budowy wraz z kosztami ich zużycia obciążają Wykonawcę. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 
przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez 
strony umowy o wykonanie robót „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. 
Protokół przekazania podpisują Wykonawca, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 

- ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram 
wjazdowych i furtek wejściowych 

- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla 
materiałów i sprzętu 

- ustawienia tymczasowych obiektów biurowych, 
magazynowych i socjalnych, 

- wykonania przyłączy poboru mediów (woda, energia 
elektryczna, teletechnika) 

Zagospodarowanie placu budowy 
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 zapewnienia łączności telefonicznej, 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, 
co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 
dostosowana do używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 
wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone 
pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 
i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów  jest zabronione. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane  oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 
urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy  
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w roku, a ponadto: 
 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 
 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne 

przez ponad miesiąc, 
 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 
pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura 
powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 
suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  
i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań, 
- 5,00 m- od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie  
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych. 

 
  Dokumentacja projektowa 
 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
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  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane określone  w  dokumentacji projektowej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych  cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 
określony w dokumentacji projektowej lub SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementu, to nadzór 
może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny umownej. 

 
  Zabezpieczenie obiektu podczas budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi  Nadzoru  do  
zatwierdzenia  projekt organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien  być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice 
informacyjne, zadaszenia przejść dla pracowników Użytkownika, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo. Wszystkie znaki zadaszenia, i zapory zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenie ofertowej. uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego  sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót 
tak by nie oddziaływały niekorzystnie na środowisko naturalne. 
Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed 
oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed rozpuszczaniem  
i przedostawaniem się do gruntu. 
Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed: 

- możliwością powstania zagrożenia pożarowego, 
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- przekroczeniem obowiązujących norm hałasu 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych 
- zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami 

szkodliwymi. Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód 
oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych zanieczyszczeń stałych  
i zawartości pyłów. 
Wykonawcy nie wolno prowadzić robót  w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków 
wodnych,  chyba że uzyska na te prace zgodę służb i odpowiednich władz. 
Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do 
atmosfery.  Urządzenia stosowane do robót muszą posiadać dokumenty 
stwierdzające nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych 
przepisami. 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne  
z przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 
hałasu. 
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy poziomu 
hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu może spowodować wstrzymanie robót. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami 
określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi 
odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu 
pierwotnego środowiska naturalnego. 

 
  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy 
i zaplecza, wymagany  przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

  
  Materiały  szkodliwe  dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone  do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną  
przez  uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
  Ochrona  własności  publicznej  i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
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naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 
zniszczenia. Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, 
urządzenia uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, 
dotyczących dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji bądź ich 
przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania lub zaniedbania uszkodzenia tych 
instalacji i urządzeń uzbrojenia terenu. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustalonych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów 
na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu 
robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim nietypowym przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Uzyskane zezwolenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg  spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku ruchu budowlanego, zgodnie  
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie z tym związane koszty naprawy ponosi 
Wykonawca robot. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem 
organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi władzami. Zobowiązany jest do 
zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego. 
Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do 
mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. Konsekwencje  
z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu 
obciążają Wykonawcę. 

 
Bezpieczeństwo  i  higiena pracy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich wymagań 
określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny 
sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste wyposażenie niezbędne przy 
wykonywaniu specjalistycznych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać 
pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 
Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 
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- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony  
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 
oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

 krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów 

dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 
dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 
balustradą. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach,                    
w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 
 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad  ochronnych  przy  

podestach  roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

 
 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej      

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów  roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAU-MANN”, „BOSTA – 
70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”,„PLETTAC”, „ROCO – 1” lub inne o podobnych 
właściwościach. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie  
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
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technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz  
w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne  
i osłonę z siatek ochronnych. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie  
z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być 
przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich 
przy użyciu drabin rozstawnych 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 
 hełmy ochronne, 
 rękawice wzmocnione skórą, 
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy, 
oraz gwarantować bezpieczeństwo osób postronnych. 

 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu 
maszyn i urządzeń technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak 
pełnej osłony napędu), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające 
dozorowi  technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 
techniczno – ruchową  lub  instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 
 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
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pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  
w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz 
na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 
zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem  
i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy  
sprawują odpowiednio Kierownik Budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń  dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając
 zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi  
i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy 
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 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac

 szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej Kierownik budowy powinien podjąć stosowne 
środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących 
takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz  odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np.  upadek  z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach  
posługiwania się tymi środkami. 

 
  
   Ochrona i utrzymanie. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz przed 
działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do realizacji 
robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszelkie 
zaniedbania Wykonawca musi niezwłocznie usunąć zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 
  Stosowanie  się  do  prawa  i  innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i  wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Nazwy i kody robót 

 
Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót: 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE     (CPV 45111300-1) 
ROBOTY DROGOWE      (CPV 45233140-2) 
ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY   (CPV 5111300-1) 
ROBOTY IZOLACYJNE     (CPV 45262500-6) 
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ROBOTY MURARSKIE I MUROWE     (CPV 45262500-6) 
ZBROJENIE, ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE                      (CPV 45262310-7;  

(CPV 45262311-4) 
ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN   (CPV 45410000-4) 
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW (CPV 45421100-5) 
KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG    (CPV 45432100-5) 
INSTALOWANIE ZABUDÓW G-K     (CPV 45421152-4) 
ROBOTY MALARSKIE       (CPV 45442100-8) 
WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH   (CPV 45261100-5) 
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH    (CPV 45261210-9) 
WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I RYNIEN  (CPV 45260000-7) 
 

 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów  
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
szczegółowe w czasie postępu robót. Wykonawca na  każde  żądanie  Inspektora 
Nadzoru jest obowiązany: 

- w stosunku do wskazanych materiałów, okazać certyfikat zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

- udostępnić przeprowadzenie kontroli jakości i sposobu składowania
 materiałów przeznaczonych do wbudowywania, 

- możliwość sprawdzenia procesu wykonywania urządzeń będących 
przedmiotem dostaw w ramach umowy 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Prawa Budowlanego 

 
  Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt  tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem 

 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę miejscach. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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  Wariantowe  stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować między 
innymi następujące materiały: 
 

-płyta g-k wodoodporna 
-cegły silikatowe grubości 25cm 
-bloczki fundamentowe betonowe  
-styropian EPS100 - dach hali 
-styropian EPS50 - ściany 
-tynk gipsowy kat. IV 
-zaprawa cementowo -wapienna M5 
-naproża prefabrykowane  
-płytki gresowe podłogowe 30x30 
-płytki ceramiczne ścienne 20x20 lun 25/25 
-folia izolacyjna 
-farba zmywalna 
-farba emulsyjna 
-farba ftalowa 
- asfalt 
- drzwi płytowe i ppoż. 
- urządzenia sanitarne (umywalki, miski WC, pisuary, armatura) 
- systemowe kabiny WC Materiały budowlane (zaprawy, impregnaty, kity, szpachle, 
farby, elementy złączne) HPL  
 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
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nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu i materiałów na teren budowy leżą 
po stronie Wykonawcy. 
Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu kołowym i innych 
związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo  użytkownikom dróg oraz 
pracownikom na terenie budowy. 
Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac 
zgodnie z dokumentacją projektową , przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami 
realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w 
sąsiedztwie budowy. 
Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nie uszkodzenie oryginalnych 
opakowań lub zniszczenie materiałów. 
Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów 
budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 
realizacji zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu 
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. 
Rozładunek, magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie  
z zaleceniami producentów materiałów, wyrobów i urządzeń. 

 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz  za  
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,  
poprawione  przez  Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji  Inspektor  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót 
z Wykonawca , Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie następujących prac: 
 

roboty rozbiórkowe i demontażowe 
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roboty ogólnobudowlane 
roboty wykończeniowe 
 

Dokładny  zakres  robót  remontowych  przewidzianych  do  realizacji  opisany  jest  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 
10.Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z ustawą Dz.U.2015 poz.122 
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 
  - projekt budowlany z pozwoleniem na budowę; 
  - projekt wykonawczy; 
  - plac budowy; 
  - miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą: 

- numer pozwolenia na budowę; 
- adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;  
- nazwę adres i numer telefonu wykonawcy robót; 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy  
  i inspektorów nadzoru; 
- numery telefonów alarmowych. 
 

6. Kontrola  jakości robót 
  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie  z  dokumentacją projektową, oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  
i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  
i załadunku materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 28 

 

projektowej. 
 
 

  Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć 
Inspektorowi zaświadczenia stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 

 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek 
oraz nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym  przypadku  
koszty  te  pokrywa Zamawiający. Kopie raportów z wynikami badań Wykonawca 
powinien jak najszybciej przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora Nadzoru. 
Kopie atestów powinny być przedłożone Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów. 
 

  Certyfikaty  i deklaracje 
Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
  Dokumenty budowy 
  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
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bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości

 i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych   i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  
 z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  
 w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
 i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca  podpisuje   
z   zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania  poleceń  Wykonawcy robót. 

 
  Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
  Dokumenty certyfikujące 
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, 
powinny być gromadzone, w formie zaakceptowanej w PZJ. 
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na każde jego 
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

 
  Pozostałe  dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie robót. 
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b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne 
d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 

 
  
  
  Przechowywanie  dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w  formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  
i przedstawiane  do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane  zostaną  poprawione  wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

  Czas  przeprowadzenia obmiaru 
  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót                                                                                                                                      
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób                               
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w  formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8. Odbiór   robót   i dostaw 

  Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu - zakończone elementy robót, 
c) dostawy i urządzenia, 
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d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez  hamowania  
ogólnego  postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w  czasie  odbioru,  że  występują  
odchylenia  od  przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian  
i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń  
z wynagrodzenia . 
  
Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego  robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

  Odbiór  ostateczny robót 
  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
(nie później niż 7 dni  od  daty  przedstawienia  przez  Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia zakończenia robót). 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin  odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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  Dokumenty  do  odbioru ostatecznego 
  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a) dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację 
techniczno-ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

b) Specyfikacje Techniczne. 
c) Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 
jego zaleceń. 

d) Receptury i ustalenia technologiczne. 
e) Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
f) Protokoły   pomiarów   kontrolnych oraz  badań i

 sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych. 
g) Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
h) Instrukcje obsługi. 
i) Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
j) Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa 

Budowlanego. 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1  Odbiór  pogwarancyjny  (po  okresie rękojmi) 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie A.8.4 “Odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zabranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

9. Podstawa płatności  
Informacje ogólne 

Płatność za wykonane roboty – zgodnie z zapisami umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
ofertowych i umowie. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi 
uwzględniać wszystkie roboty w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 
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- koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 
- koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,  
- z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu, 
- dzierżawę terenu, 

- przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp, 
chodników, krawężników, barier i oznakowań 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie 
tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Płatność za roboty 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 5 specyfikacji: 
Wszystkie koszty dotyczące rusztowań tj. montażu i demontażu oraz pracy 
rusztowań wykonawca kalkuluje w ofercie cenowej na podstawie przedmiaru, ale 
jako kwotę ryczałtową tj. niezmienną niezależnie od rodzaju, ilości i czasu pracy 
rusztowania. 

 
10. Akty  prawne i dokumenty odniesienia 

  Ustawy i rozporządzenia 

Ustawa Prawo Budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zm.. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
( Dz. U. nr 202/04 poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
( Dziennik Ustaw nr 121 ) . 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 121 z 
16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 26 czerwca 2002 r sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
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dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2002 r.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 8, poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.Nr.120, poz.1131). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
(Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Normy: według wykazu w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych robót. 

UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w poszczególnych projektach branżowych 
niniejszej ST oraz szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dotyczące 
wskazanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz źródeł ich zakupu należy 
traktować wyłącznie jako dane pomocnicze przy realizacji inwestycji. 
Mogą być zastosowane materiały, wyroby i urządzenia inne od wykazanych 
lecz ich parametry i właściwości muszą być równoważne z wymienionymi  
w projektach i ST. 
 

  Normy 
Polskie normy budowlane i instalacyjne 

 
  Dokumentacja projektowa 
  

 Projekty dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku przy  
   ul. Budowlanych 14 na potrzeby warsztatów szkolnych 

 Przedmiar robót. 
 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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SST 01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   (CPV 45111300-1) 

1. Wstęp 

  Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
 i odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu), które 

zostaną wykonane w ramach zamówienia pt.: "Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu 
szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz  

 z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych 
 

  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 
Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe dotyczą przybudówek, ścian wewnętrznych, okładzin i więźby 
zastąpienia ich nowymi wg projektu. Rozbiórka dotyczy również wymienianych 
instalacji.  
 

− usunięcie wszystkich istniejących ścian wewnętrznych, 
− rozbiórka części łącznikowej ze stropem żelbetowym i podestem 
− usunięcie istniejących posadzek w budynku „B” 
− demontaż instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej 
− demontaż kratek wentylacyjnych 
− demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, orynnowania, rur spustowych 
− demontaż okien  
− demontaż wskazanych ociepleń z tynkiem mineralnym 
− wykonanie przebić na projektowane otwory 
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 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie  
 z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami)  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z ustawą Dz.U.2015 poz.122 Ustawa  
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. Techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 02. ROBOTY DROGOWE   (CPV 45233140-2) 

1. Wstęp 

  Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z utwardzeniem terenu oraz adaptacją istniejącego wjazdu  
w części północnej działki, które zostaną wykonane w ramach zamówienia  
pt.: "Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy 
ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji zadania. 

  Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie utwardzenie nawierzchni oraz 
adaptację istniejącego wjazdu w części północnej działki. 
 

  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Utwardzenie nawierzchni 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny 
dokument potwierdzający właściwą jakość.  

Należy wykonać drogę pożarową o następującym układzie warstw: 
 asfalt – 4cm – warstwa ścieralna z BA 0/12,8mm asfalt 50/70 
 asfalt – 6cm – warstwa wiążąca z BA 0/20mm asfalt 35/50 
 asfalt – 8cm – podbudowa z BA 0/25mm asfalt 35/50 
 podbudowa z kruszywa łamanego - 20cm 

Krawężniki wg. PN-EN-1314   
Wykonać spadek poprzeczny 2% i spadki podłużne zgodnie z PZT. 
Odwodnienie do wpustów podłączonych do kanalizacji deszczowej. 
Krawężniku betonowe wg PN-EN 1314 
 

 
2.2. Adaptacja istniejącego wjazdu w części północnej działki 
 
Nakładka ścieralna asfaltu – 4cm z BA 0/12,8mm asfalt 50/70". 
Przed wykonaniem nakładki wykonać frezowanie istniejącej warstwy. 
 

3. Sprzęt 
Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie 
wymaganej jakości. Sprzęt, który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany  
i niedopuszczony do robót.  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie  
i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych 
powierzchni po frezowaniu. 
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4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Utwardzenie nawierzchni 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku  
i żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 
Nawierzchnię należy wykonać z asfaltu (warstwy wiążącej z BA0/20mm asfalt 35/50, 
warstwy wiążącej z BA 0/20mm asfalt 35/50, warstwę ścieralną z BA 0/12,8mm asfalt 
50/70) 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie  
z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami)  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Materiały z rozbiórki należy utylizować zgodnie z ustawą Dz.U.2015 poz.122 Ustawa  
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
 
5.2. Adaptacja istniejącego wjazdu w części północnej działki 
 
Wykonanie frezowania: 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych  
z dokumentacją projektową i ST. 
 
Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw 
asfaltowych: 
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 
poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia 
powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem  
7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. Techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 40 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt.10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 03. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY   (CPV 45111300-1) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych w zakresie wykopów pod fundamenty, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pt.: "Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół 
Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
pod ławy i stopy fundamentowe 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w pkt. 1. ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 5.  
 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty ziemne.  
 

5.3.  Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od 
dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inżyniera.  
 
5.4. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych  
z dokumentacją projektową.  
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych  
w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie 
odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku 
budowy i potwierdzone przez Inżyniera. W przypadku stwierdzenia występowania innych 
gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie 
posadowienia obiektu, należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta 
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konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej 
podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić 
Inżyniera.  
 
 
5.5. Zabezpieczenie skarp wykopów.  
5.5.1. Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego 
zagęszczonego).  
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie 
bezpiecznego nachylenia skarpy 1:1.  
 
5.5.2 W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia:  
 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- 
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu;  
• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez 
wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym 
punkcie skarpy;  
• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników 
niekorzystnych (silne opady deszczu).  
 
5.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu. 
 Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – 
wykonać ręcznie. 
 W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu,  
a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się  
z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
 
6.3 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
• zapewnienie stateczności skarp 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
 
Pomiary kształtu wykopu: 
 
Tolerancja przy wymiarach wykopów: 
• ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 
• ±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej spec. tech. 
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8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. Techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 04. ROBOTY IZOLACYJNE  (CPV 45262500-6 ) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie robót izolacyjnych, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pt.: "Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w 
Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz  
z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
izolacyjnych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej: poziomej -2 x papa 
asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej dyspersyjną hydroizolacyjną masą 
kauczukowo-asfaltową 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, 
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania hydroizolacji muszą posiadać atesty do zastosowań w 
budynkach użyteczności publicznej. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Izolacja z papy asfaltowej 
Izolację z papy wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe 
(bez wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna 
składać się z 2 warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą  
w sposób ciągły na całej powierzchni. Grubość warstwy lepiku między pokładem  
i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami powinna wynosić 
1,0-1,5 mm. Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej 
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
powinny być przesunięte względem siebie o połowę szerokości arkusza 
 
5.2. Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno  
Izolację wykonuje się na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe, czyste, 
odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw bitumicznych powinna być zgodna 
z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2. Łączna grubość powinna 
być zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej spec. techn. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 05. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE (CPV 45262500-6 ) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlanych w zakresie robót murarskich, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pt.:"Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych  
w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murowych. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Roboty murarskie 
 
 wykonanie nowych ścianek działowych z ceramiki poryzowanej gr. 12 cm 
 wykonanie bruzd w ścianach pod rury wod- kan i inst. elektryczną 
 wykonanie nowych nadproży z belek prefabrykowanych 
 murowanie nowych ścian konstrukcyjnych z bloczków silikatowych gr. 24 cm 
 murowanie nowych ścian fundamentowych gr. 24cm 

 

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową. 
 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe 

grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 
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 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0 0C. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych 
wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm    
z odchyleniem +3 i -2 mm. 

Roboty murowe z cegły silikatowej 
Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, 
a grubość spoin pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny 
wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –2mm, a dla spoin pionowych  5mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych: 

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych:  
 na długości 1m  3mm,  
 na całej powierzchni  10mm, 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
  na wysokości 1m  3mm,  
 na wysokości 1 kondygnacji  6mm,  
 na wysokości całej ściany  20mm,  
 odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego  

w projekcie na długości 1m  3mm. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej spec. techn. 
 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi  
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 06. ZBROJENIE, ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
(CPV 45262310-7; CPV 45262311-4) 
 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót zbrojarskich, szalunkowych i betoniarskich, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pt.:"Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych  
w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
zbrojarskich i betoniarskich. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1 Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2 Stal zbrojeniowa 
 
2.2.1  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków 
wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN o charakterystycznej 
granicy plastyczności 500MPa i klasie ciągliwości A, B lub C  
 
2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Powierzchnia 
walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem.  
 
2.2.3. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona  
w atest, w którym mają być podane:  
– nazwa wytwórcy; 
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;  
– numer wytopu lub numer partii;  
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej;  
– masa partii;  
– rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
– znak wytwórcy;  
– średnica nominalna;  
– znak stali;  
–numer wytopu lub numer partii;  
– znak obróbki cieplnej.  
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2.2.4. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  
 
2.2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
 
2.2.6. Mieszanka betonowa gotowa z atestem  
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  
Wymagania względem betonu użytego do budowy – wg projektu konstrukcji.  
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ogólnej specyfikacji 
technicznej pkt. 5.  
 
5.2. Organizacja robót  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie i betoniarskie. 
  
5.3. Przygotowanie zbrojenia  
 
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową.  
 
5.3.2. Czyszczenie prętów Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3.3. Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
 
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.3.5. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela nr 23 normy PNS-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, 
gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
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Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 
powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów 
należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
 
5.4. Montaż zbrojenia  
 
5.4.1. Wymagania ogólne Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalną grubość otuliny wyspecyfikowano w projekcie. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.  
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
 
5.5. Wykonywanie robót betoniarskich  
 
5.5.1. Zalecenia ogólne – Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z 
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie można 
rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.  
 
5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do 
podawania mieszanek plastycznych. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania 
oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
 
5.5.3. Zagęszczanie betonu  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
– Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,  
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej;  
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora;  
– Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym;  
– Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
 
5.5.4. Przerwy w betonowaniu  
– Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem;  
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– Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 
z projektantem; 
– Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej  
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  
– W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu.  
– Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
 
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
• Temperatura otoczenia  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem;  
 
• Zabezpieczenie podczas opadów  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu;  
 
• Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich 
temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa; Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja; Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 

6.1 Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

6.2 Kontrola jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi poniżej wymaganiami.  
 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić zgodność przywieszek 
z zamówieniem;  
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej.  

Usytuowanie prętów:  
– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie 
przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny;  
– rozstaw prętów w świetle: 10 mm;  
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm;  
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm;  
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 
nie powinno przekraczać 3%;  
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– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie;  
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 
cm;  
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

Przy odbiorze betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej spec. tech. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi 
w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych 
w punkcie 7. i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 07. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA (CPV 45450000-6) 
 

1. Część ogólna   

1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót - wykonania bez spoinowych systemów 
dociepleniowych (BSO) ścian budynków i dociepleń stropodachów, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pt.:"Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół 
Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem 
terenu”.  

1.2. Zakres stosowania SST  
SST Specyfikacja techniczna (ST) jest, stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od 
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność. ze podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.   

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST   
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bez 
spoinowych systemów dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych 
powierzchniach ścian (przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących,  
w ramach robót termomodernizacyjnych.   

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących 
wykonania bez spoinowych systemów dociepleniowych oraz ich odbiorów,   

1.4. Określenia podstawowe, definicje   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej.  

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:   

Bez spoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system 
i składający się, minimum, z następujących składników:   

• zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,   

• materiału do izolacji cieplnej,   

• jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera zbrojenie,   

• warstwy wykończeniowej systemu.   

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu  
i podłoża.   

Systemy BSO można podzielić ze względu na:  

• rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, 
lamelowa),   
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• sposób mocowania - klejenie. klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie 
mechaniczne,   

• rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, 
polimerowy, krzemianowy, silikonowy).   

• stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo 
rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające.   

Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie 
surowym lub pokryte tynkiem mineralnym. 

Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  

Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych  

i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne, 

Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża.   

Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.   

Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej, zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy 
wpływ na właściwości mechaniczne systemu,   

Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy  
z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem 
odpornym na działanie alkaliów.   

Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej, zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
szklanych lub siatki metalowe.   

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu  
z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.   

Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki 
służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.      

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano ogólnej 
specyfikacji technicznej pkt. 1   

1.6. Dokumentacja robót dociepleniowych   
Dokumentację robót dociepleniowych stanowią:  

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202. 
poz. 2072 z późn. zmianami),   
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• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, 
poz. 2072 z późn. zmianami),   

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002r, w sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953  
z późno zmianami),  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  
z 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), 
karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 
wyrobów,   

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych.   

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót (zgodni z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - 
Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dociepleniowych, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW   

2.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ogólnej specyfikacji technicznej.  

Materiały stosowane do wykonania robot dociepleniowych powinny mieć:   

• oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta. jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską. albo   

• oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające. że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności  
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób 
budowlany",   

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.   

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla 
poszczególnych bez spoinowych systemów ociepleń.   



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 56 

 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).   

2.2.1. Środek gruntujący   
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 
stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed 
wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca   
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 
wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej.  

2.2.3. Płyty termoizolacyjne  
• płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 100-037, 

EPS50-042) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do 
wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 
kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane są, 
zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą 
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają 
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność 
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy 
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe 
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,   

• płyty ze styropianu ekstradowanego XPS - ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach  
o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa). 
np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 
ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,   

• płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych 
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na 
części powyżej 25m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej 
wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej 
mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe 
wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,   

Budynek poniżej 11 kondygnacji, przyjęto ocieplenie styropianem na ścianach 
nowoprojektowanych EPS 50-042, na istniejących od wewnątrz EPS100-037 , na 
stropodachu płytami styropapy EPS 100-40.  

2.2.4. Łączniki mechaniczne   
• kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego 

(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem 
metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - 
w krążki termoizolacyjne zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych,  

• profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej. aluminium) elementy, służące 
do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.   
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2.2.5. Zaprawa zbrojąca   
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.   

2.2.6. Siatka zbrojąca  
 Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkaliczniej o gramaturze min. 145 
g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. System nie używa własnej siatki należy stosować 
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz zasadami wiedzy technicznej  
i warunkami technicznymi.   

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie  
• zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno- polimerowych) 

suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych, Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów. dla poprawy cech optycznych, 
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1.5-6mm) wykonywane są  
w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy 
("kornik" żłobiony).   

• masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości  
i faktury powierzchni - jak w przypadku tynków mineralnych.   

• masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego  
(z dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3mm) wykonywane w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni tynków - typu baranek, rowkowy lub 
modelowany.   

• masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi, Grubości i faktury powierzchni - jak  
w przypadku tynków krzemianowych.   

2.2.8. Farby   
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 
systemowe lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.  

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)  
profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą 
kołków rozporowych,   

narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej  
i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.   

listwy krawędziowe - elementy ze stali nie rdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami).   

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego; służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,   

taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, 
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obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi.  pianka uszczelniająca - 
materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej, 
siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 
g/m2) , do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2m ponad poziomem terenu),   

siatka do detali - siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) 
do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),   

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,   

podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.   

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów   
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych bez spoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej.  

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych   
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  

• Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej  

• są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, 
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,   

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia.   

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy.   

2.5.  Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
dociepleniowych   
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 
Techniczna  

Podstawowe zasady przechowywania:   

środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem  
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,   

materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,   

izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,   



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 59 

 

siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI   

3.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 3   

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO   
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,      

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.  

Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu "big bag“) do materiałów suchych i o konsystencji past.  

Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu  
z pojemnikami na materiały.  

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),   

Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).  

Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni.  

Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp.   

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

4.1. Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 
4  

4.2. Transport materiałów   
Materiały wchodzące W skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego.   

Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.   

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca sie prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki.  
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wciągniki, wózki.   

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.   

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.   

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady   
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 5   

5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych   
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:   

• wykonać projekt robót dociepleniowych. zarówno w przypadku obiektów 
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć 
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania 
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,   

• przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 
odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,   

• wykonać wszystkie roboty stanu surowego. zamurować i wypełnić przebicia, 
bruzdy i ubytki.   

• wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie. obróbki 
blacharskie), montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 
przeznaczonych do wykonania BSO   

• wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede 
wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,   

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.   

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe   
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża. polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.   

Próba odporności na ścieranie- ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny.   

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących 
powłok za pomocą rylca,   

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza.      

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od 
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe. żelbetowe monolityczne, żelbetowe 
prefabrykowane, tynkowane),   
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Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli wymaga 
także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych.   

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie 
metodą “pull off', przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można 
także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych.  
W technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku. poza powierzchnią, 
ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej.   

5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych:   

• oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. pozostałości środków 
antyadhezyjnych  
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luźne cząstki materiału 
podłoża,   

• usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą).   

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia,   

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. 
odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania 
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą.   

• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta 
systemu,   

• wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie.   

5.5. Wykonanie bez spoinowego systemu ociepleń (BSO)   
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu. dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej ~ temperatura od +5 do 
+25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). 
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed 
oddziaływaniem opadów atmosferycznych. promieniowania słonecznego i wiatru.   

5.5.1. Gruntowanie podłoża   
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.   

5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej   
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi  
í zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi 
BSO zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów 



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 62 

 

wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej .Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie 
płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego 
pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 
powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na 
całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym. Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub  
w przypadku styropianu - pianką uszczelniającą.  

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej. niż 
24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane 
projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość 
łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 
rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie.   

5.5.3. Wykonanie detali elewacji   
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 
siatki zbrojącej.   

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej   
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą 
warstwą zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 
zbrojąca, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnie warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.   

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej      
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.   

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 
zbrojonej.   

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie   
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej. niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać 
jego powierzchnią obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu  
i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 
uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Kolor tynku barwionego w masie 
powinien być na poszczególnych fragmentach budynku zgodny z kolorystyką założoną  
w projekcie   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady   
kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej, pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych   
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża.   

6.2.1. Badania materiałów   
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 
normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST,   

6.2.2. Ocena podłoża   
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. 
oraz 5,4. niniejszej ST,  

6.3. Badania w czasie robót   
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowe określonych robót.  

Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:   

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża   
Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 
równości powierzchni,   

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej   
Montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności 
styków płyt, wypełnienia szczelin. czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji 
- dylatacji, styków połączeń,   

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego   
Rozmieszczenie i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec 
płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).   

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej   
Zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi. wielkości zakładów siatki. 
pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm,   

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej   
Sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 6.3.6 
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: ' tynku - pod względem jednolitości, 
równości, koloru, faktury, - malowania › pod względem jednolitości i koloru.     



 
 

____________________________________________________________________________ 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 
14 wraz z zagospodarowaniem terenu" 

Góra Kalwaria, ul. Budowlanych 14.  dz.6 obr. 03-02 
Strona 64 

 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań   
W czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących robót dociepleniowych. W szczególności w zakresie:   

• zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   

• prawidłowości przygotowania podłoża,   

• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego.   

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do 
badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają. że 
przygotowane podłoża nadawały sie do wykonania robót dociepleniowych, a użyte 
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  

6.4.2.  Opis badań odbiorowych   
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie  
z wymaganiami podanymi W pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru  
a podane dalej w pkt. 10.1., a także "Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - 
wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004r.M.in. zgodnie 
z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków 
o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze". Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego 
tynku powinny mieścić się w następujących granicach:   
 
 
 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie  
powierzchni 
tynku od  
płaszczyzny 
i  
odchylenie  
krawędzi od 
linii prostej  

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku  

Odchylenie 
przecinających  
się płaszczyzn 
od kąta  
przewidzianego 
w 
dokumentacji  

pionowego  poziomego  
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III  Nie większe 
niż 3mm i w 
liczbie nie 
większej niż  
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m  

Nie większej niż  
2mm na 1m i 
ogółem nie  
więcej niż 4mm 
w 
pomieszczeniach 
do 3,5m  
wysokości oraz  
nie więcej niż  
6mm w  
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości  

Nie większe 
niż  
3mm na 1m 
i ogółem nie  
więcej niż 
6mm na 
całej  
powierzchni 
miedzy  
przegrodami 
pionowymi  
(ściany, 
belki)  

Nie większe niż 
3mm na 1m  

  

Obowiązują także wymagania:  

• odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niż 7mm,   

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
nie powinny być większe niż 10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na 
całej wysokości budynku.   

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady   
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej, 
pkt. 7.   

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania   
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od 
wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.  

 Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 
1m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle 
ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.   

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT   

8.1. Ogólne zasady   
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej, 
pkt. 8.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych należy przygotowanie 
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, 
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien 
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zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można 
zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym 
przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).   

8.3. Odbiór częściowy   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru 
w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)   
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady  
i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,   

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót,   

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót,   

• protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,   

• instrukcje producenta systemu dociepleniowego.   

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.   

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty dociepleniowe powinny 
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:   
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• jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,   

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 
odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia  
w stosunku do ustaleń umownych,   

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, 
wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.   

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.   

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:   

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,   

• ocenę wyników badań,   

• wykaz wad lusterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,   

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.   

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.   

8.5.  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.      

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny 
(końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających  
z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.   

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT   

9.1. Ogólne ustalenia   
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej, 
pkt. 9.   

9.2. Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót dociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.   

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany  
i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:   
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• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub   

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot,   

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
ociepleniowe uwzględniają:   

• przygotowanie stanowiska roboczego,   

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,   

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi.   

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań,   

• ocenę i przygotowanie podłoża,   

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów 
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
BSO,   

• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych 
materiałów elewacyjnych.  
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej.   

• gruntowanie podłoża,   

• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profli 
mocujących.   

• wypełnienie ewentualnych nieszczelności.   

• szlifowanie powierzchni płyt,   

• mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych › zależnie od 
systemu i projektu robót dociepleniowych.   

• ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy  
i wyrównanie jej,   

• wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów.   

• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy),   

• mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili).   

• wyznaczenie przebiegu i montaż profili. listew narożnikowych, ochronnych, 
brzegowych, dylatacyjnych itp.. wraz z docięciem połączeń na narożnikach 
wklęsłych i wypukłych. wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,   

• mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.   

• wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz  
z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych. ewent. 
zbrojeniem powierzchni. zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 
wykonywaniu dalszych prac. gruntowaniem. malowaniem.   

• wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 
kolorystycznych) - tynki. okładziny, ewent. malowanie.   

• usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych  
i ewentualnych zanieczyszczeń,   

• uporządkowanie terenu wykonywania prac,   

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
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Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta.   
• likwidację stanowiska roboczego.   

Przy rozliczaniu robot dociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych. Koszty 
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 
oddzielnej płatności.   

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy   
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja   

PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN 13164:2003   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/ A1 2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej W budownictwie. Wyroby  

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

(Zmiana A 1).  

PN-EN 18499:2005   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem, Specyfikacja      

PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja  

PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-|SO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny  
i określenia.  

 PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-71/B-06280    Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. 
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  

PN-80/B-10021   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych.  

PN-70/B-10026    Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego 
porowatego. Wymagania i badania.  

PN-65/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-69/B-10023    Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-68/B-10024   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.    

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-02025:2001   Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
i wspólczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.  
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10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy   
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz. 2016  
z 2003 roku z późniejszymi zmianami).   

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004r.)   

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, 
poz. 177 z późno zmianami).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
Z 2004r.. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych. jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 
75. poz. 690 z pózno zmianami).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109. poz. 1156 z dnia 12 maja 2004r.).   
Wytyczne wykonawstwa. oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian ~ Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń. Warszawa 2004r.   

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002r.   

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. Instytut Techniki 
Budowlanej. 2003r.  

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa. Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003r.   

ZUAT 15/V.01/1997  Tworzywowe Iączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 1997r.  

 ZUAT 15/V.O7/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 
2003r.  

 ZUAT 15/Vlll.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej. 2000r.   

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz.Urz. WEC212 z 06.09.2002r.   

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz.Urz. WEC212  
z 06.09.2002r.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
częśc 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r.   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B « Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki. ITB 2003r.   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. W sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
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uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195. poz. 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz.U. z 2003 r.. Nr 120. poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz.U. z 2004r. Nr 130. poz. 1386).   
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych.      
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SST 08.  ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN  (CPV 45410000-4) 
 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót tynkarskich i glazurniczych, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pt ."Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
tynkarskich i okładzin ścian. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
 
Glazura jednobarwna  
w kolorach wg opisu kolorystyki 
Fuga w kolorze płytek, grubość 2,5 mm 
Dane techniczne: 
Materiał przeznaczony do wykończenia ścian wewnątrz budynków w których 
temperatury są wyższe niż 0°C 
Materiał: płytki ceramiczne prasowane na sucho 
Siła łamiąca wg PN EN 14411 >600N dla grubości >7,5 mm,  
>200 N dla grubości <7,5mm 
Wytrzymałość na zginanie wg PN EN 14111 min. 12 MPa dla grubości >7,5 mm; 
min 15MPa dla grubości <7,5mm 
Odporność na szok termiczny wg EN 14111 odporne  
Nasiąkliwość wg PN EN 1411 E>10% 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych wg PN EN 14411 0mg/dm3 
Przyczepność wg EN 12004 NPD 
Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta. 
 
 
Woda  

Do przygotowania zapraw stosować wodę wodociągową.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
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wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
 
Tynk gipsowy  
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi 
parametrami, wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody 
zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną  
i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do 
Użycia.  
Dane techniczne:  
− Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)  
− Ciężar nasypowy: 800 kg/m3  
− Uziarnienie: do 1,2 mm  
− Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy  
− Zużycie: 0,8 kg na mm i m2  
− Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności 
powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji)  
− Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2  
− Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2  
− Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2  
− Ciężar objętościowy: ok. 1200 kg/m3  
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1.Wymagania dotyczące wykonywania tynków - tynki gipsowe  
 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, 
wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy 
reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu 
wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie 
można podzielić na:  
- gipsy tynkarskie,  
- gipsy szpachlowe, 
- tynki cienkowarstwowe,  
- gładzie.  
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność 
do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie 
na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2 , standard - 1,2 kg/m2 oraz 
obróbka i zastosowanie.  
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:  
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,  
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,  
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich  
o grubości 3-6 mm.  
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 
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stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 
silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać 
jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.  
 
5.2 Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek 
tynkarskich zawierających gips. 
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę 
wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy 
nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych:  
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi,  
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków 
antyadhezyjnych,  
- tynkowanie mokrego betonu,  
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.  
 
Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni 
od rozdeskowania. Wilgoć zawarta w betonie może wpływać na osłabienie 
przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie tynku do podłoża. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do 
podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie  
w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem 
mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka 
adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku 
gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą 
zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra 
przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci 
ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także 
spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 
pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe 
przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza 
mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, 
przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki 
z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 
przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy 
nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio 
często mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek 
adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych 
na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą 
być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 
ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania 
odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 
zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. Dobrze przygotowana zaprawa ma 
konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu 
mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 
wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci 
swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób 
gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości 
mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie 
można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace 
instalacyjne, zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed 
korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią 
okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) 
nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki 
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sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, 
ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą,  
a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku 
drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane"  
i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. 
Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby 
tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 
zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 
powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu  
i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt 
wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową 
tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 
zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej 
nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej 
jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą,  
a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 
1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, 
silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się 
pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując 
powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 
należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć 
jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na 
mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od 
nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy 
zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest 
dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez 
tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo 
uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co 
oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio 
na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt 
szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
 

  5.3 Zasady wykonywania okładzin z płytek ceramicznych 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod 
okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury  
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót 
należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut  
z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy. Płytki ceramiczne kleić przy zastosowaniu kleju 
systemowego do płytek ceramicznych 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 
powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1 Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej. 
  
6.2 Badania kontrolne tynków zwykłych  
 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. Powierzchnie tynków powinny 
tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według 
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni 
krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm dla tynków kategorii II i III oraz 5 mm dla tynków 
kategorii IV i IVf. Kąty dwuścienne powinny być proste lub inne zgodne  
z przewidzianymi w dokumentacji.  
Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie 
naruszają norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. 
Zmiany takie powinny być udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez 
nadzór techniczny. Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę 
przedłożonych dokumentów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów  
z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. 
 
6.3 Badania wyglądu powierzchni tynku  
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się 
przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni 
otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania  
i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100.  
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę 
jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam.  
Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: 
 -wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów 
soli przenikających z podłoża, pleśń itp.,  
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością 
tynku do podłoża. 
 
7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem  
7 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem  
8 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie  
5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 
7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji techniczne. 
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SST 09. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW  
(CPV 45421100-5) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na montażu drzwi oraz okien, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pt.:"Rozbudowy Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych  
w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
drzwi i okien 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

5. Wykonanie robót 

 
Zakres robót 

Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- montaż drzwi oraz okien zgodnie z zestawieniem stolarki 

 
Stolarka drzwiowa  wewnętrzna i zewnętrzna 
drzwi do pomieszczeń zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 
Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w  przypadku  
braku  takich norm 
– wymaganiom  określonym   w  świadectwie  ITB  dopuszczającym   do  stosowania  
wyroby    stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie  została  ustanowiona  norma.  
Okucia  stalowe  powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie  zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, 
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pokryć farbą przeciwrdzewną 
 

  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować  elementy  drzwi,  powierzchnie  stykające  się  ze  ścianami  
ościeżnic.  Doboru   środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków  ochrony  drewna  podanymi w świadectwach ITB. 
Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia 
powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –  nie  należy  stosować do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

  Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowywaniem  lub  osadzaniem  
elementów,  ścianek, okien i drzwi należy zapoznać się z warunkami istniejącymi 
w miejscu osadzania tych wyrobów i  ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. 
Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną 
i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez kierownika budowy. Do mocowania 
elementów  w  murze  lub  betonie  nie wolno  używać  żadnych   materiałów,   
które   mogłyby   uszkodzić   wbudowywane  wyroby. 
Ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie 
zakotwione  w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. Zamiast zakotwienia 
dopuszcza  się  mocowanie elementów metalowych w budynku przez ich osadzanie 
przy pomocy kołków  rozporowych,  sworzni, kołków, lub gwoździ wstrzeliwanych,  
o ile temu sposobowi nie przeciwstawiają się inne wymagania techniczne. 
Wbudowanie elementów metalowych może nastąpić dopiero wtedy, kiedy można  
obciążać  części  nośne   budynku.   Elementy metalowe powinny być   przed 
wbudowaniem   wykończone   docelowo i oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementów 
metalowych należy na miejscu ocenić warunki, czy umożliwiają bezusterkowe 
wykonanie prac. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów 
metalowych jest sprawdzenie,  czy  pomiędzy  wymiarami elementów metalowych  
a wymiarami ościeża budynku, w które mają być wbudowane nie zachodzą większe 
niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy i segmenty metalowe powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją wbudowania. Osadzone 
w ścianach ościeżnice metalowe  należy  uszczelnić  między  ościeżem  a  ościeżnicą  
bądź   ścianą w sposób  trwały  materiałem  nie  zmieniającym  parametrów   
w  czasie  wiązania  i  starzenia, aby nie następowało przewiewanie.  Materiał 
uszczelniający  ma wypełnić  szczelinę całkowicie i być   odporny na   drgania    
i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. W drzwiach  
skrzydła  tak  wyregulować,  aby się  szczelnie  zamykały  oraz prawidłowo działały 
 

  Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego  celu  
świadectwem  ITB.  . Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie 
ościeżnic w pionie i poziomie. Po zamontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić 
luzy. 

 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej, oraz zgodnie  
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z poniższymi zasadami. Badanie   materiałów   użytych   na   konstrukcję   należy   
przeprowadzić   na   podstawie   załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych 
przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
Badania gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 
 

 Wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, 
szczelinomierzem,  

 wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem, 
 zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki 

i jej szczelności, powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, 
łuszczenia lub pęknięć, rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie - 
na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich zamocowania i działania przez 
oględziny, 

 połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszą specyfikacją, wymaganiami 
norm państwowych  lub  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania   
w  budownictwie  – wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze 
każdej partii elementów 

 stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia 
elementów, 

 szczelności wbudowanego elementu zewnętrznych na przenikanie wód 
opadowych, 

 stan wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją 
techniczną. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. Badanie jakości 
wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 
równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych 
elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

-  
7. Obmiar robót 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7  
i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 10.   KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG (CPV 45432100- 5) 
 
1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na wyłożeniu podłóg terakotą i wykładzinami z PVC, które 
zostaną wykonane w ramach zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu 
szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14”. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu ułożenie płytek 
terakoty i wykładzin z PVC 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 

2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 Zakres robót 
  
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 

 wyrównanie poziomów posadzek 
 Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej 
 Położenie posadzki z płytek gresowych 
 Ułożenie płytek gresowych na biegach i spocznikach schodów 
 Wykonanie posadzek z wykładziny PVC z rolki 
 Wykonanie cokołów z wykładziny PVC 
 Położenie glazury na ścianach w sanitariatach 
 Wykonanie podłogi sportowej na hali sportowej 

 
Charakterystyka płytek gresu 30 x 30 cm 
  
Gres płytki jednobarwne w kolorach wg opisu kolorystyki 
Płytki przeznaczone do pomieszczeń narażonych na duże natężenie ruchu.  
Płytki o wymiarach 40x40 cm, fuga w kolorze płytek 1,5mm 
Dane techniczne: 
Materiał: kwarc, skalenie, kaolin 
Nasiąkliwość wg PN EN ISO: 10545-3 <0,5% 
Wytrzymałość na zginanie PN EN ISO 10545-3: min. 35 MPa 
Mrozoodporność wg PN EN ISO 10545-12: mrozoodporna 
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Odporność na ścieranie wgłębne wg PN EN ISO 10545-6:  
max 130mm3 

Odporność na plamienie wg PN EN ISO 10545-14: 3 
Antypoślizgowość wg DIN 51130: min. R10 
Wybrane płytki podlegają akceptacji Architekta. 

 
 Charakterystyka wykładziny PVC (ogół pomieszczeń) 
  

Wykładzina heterogeniczna nie wymagająca dodatkowych zabezpieczeń  
i akrylowania, przeznaczona do pomieszczeń szkół i akademików 
 
Dane techniczne: 
Grubość całkowita wg EN 428: min. 2 mm 
Grubość warstwy ścieralnej wg EN 429: min. 0,7 mm 
Waga wg EN 430: > 2 700 g/m2 

Stabilność wymiarów wg EN 434: <0,10% 
Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl s1 
Grupa ścieralności wg EN 660-1: T:<2,0mm 
Wgniecenie resztkowe wg EN 433: <0,1mm 
Odporność chemiczna wg EN 423: bardzo wysoka 
Odporność barw na światło wg EN ISO105-B02: ⩾6 
Antypoślizgowość wg DIN 51130: min. R10 
Odporność na ruch nogi mebla PN EN 424: brak uszkodzeń  
Odporność na ruch krzesła na rolkach PN EN 425: brak uszkodzeń 
Emisja LZO wg AgBB/DIBt: ≤ 10μg/m3 (po 28 dniach) 
 
 

  Charakterystyka wykładziny PVC (sala gimnastyczna) 
 

Wykładzina sportowa, przeznaczona do wielofunkcyjnych sal sportowych w szkołach.. 
 
Współczynnik tarcia EN 13036-4 : 88 – 100 
Współczynnik połysku EN ISO 2813 : 14,40%  
Amortyzacja uderzeń EN 14808 : P1 27%  
Odkształcenie pionowe EN 14809 : P1 1,3 mm  
Pionowe odbicie piłki EN 12235 : 99,00%  
Ognioodporność: EN 13501: Cfl-S1  
Warstwa użytkowa EN 429 : 0.70 mm  
Odporność na ścieranie EN ISO 5470-1 : ≤ 1g  
Odporność na wgniecenia EN 1516: Zgodny <0.20mm  
Odporność na obciążenia toczne EN 1569  Brak uszkodzeń EN 1569   
Odporność na nacisk: Brak uszkodzeń  

 
Podłoga sportowa u układzie warstw zgodnym z przekrojami w projekcie wykonawczym: 
 
  wykładzina PCW zgodna z EN 1409:2009 
  OSB 4       2cm 
  Legary górne 25/60/200-400 co 50cm   2,5cm 
  Legary dolne 25/60/200-400 co 50cm   2,5cm 
  Podkładki sprężyste      1cm 
  Wylewka betonowa zbrojona    12cm 
  zbr. rozproszonym 25kg/m3      
  styropian EPS100       12cm 
  folia 
  2xpapa 
  chudy beton       15cm 
  ubity piasek       25cm 
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 należy dodatkowo zapewnić wentylację pustki pomiędzy legarami 
poprzez zapewnienie atestowanego systemu wentylacji podłóg 
sportowych. 

 przed montażem podłogi sportowej wykonać gniazda na bramki oraz 
tuleje do siatek do piłki ręcznej 

 malowanie linii szerokości 5cm zgodne z zaleceniami DIN 18032-1 
wyodrębnić pola gry do : koszykówki (x1), piłki ręcznej (x1),  siatkówki 
(x3), po ostatecznym zaakceptowaniu przez projektanta i trenera 
 

 
 
Charakterystyka płytek terakoty 20x20 

 
Płytki terakoty o wymiarach 20x20 w kolorystyce wg założonej w projekcie  
Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO 10545-3: 3< E <6% 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4: min.22 Mpa 
Siła łamiąca wg PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm min 1000 N 
>7,5 mm min 600 N 
Odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN ISO 10545-11:  wymagana 
Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu wg PN-EN 
ISO 10545-13: GLA , GLB 
Odporność na ścieranie wg PN-EN ISO 10545-7: min PEI4  
Skuteczność antypoślizgowa wg DIN 51130: >R10 
Odporność na działanie środków domowego użytku wg PN-EN ISO 10545-13: 
min GB  
Odporność na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14: min 3 klasa 
  
Wybrana wykładzina podlega akceptacji Architekta. 
 
 
5.3. Wykonanie robót 
 
Posadzka z gresu i terakoty 
 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gresu i terakoty 
Warstwa wyrównawcza zgodna z projektem, grubości 8-9cm, wykonana z betonu 
C16/20, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

 
Posadzki właściwe. 
Posadzka jednobarwna z płytek podłogowych z cokolikami wys. 5 cm,  
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, 
dopasowaniem  
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 
Cokoliki z płytek podłogowych luzem o wymiarach 5×30 cm, ułożonych na 
właściwym kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem 
mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie 
Wykonanie tych podłóg polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na 
przygotowanym już podłożu. Przed rozpoczęciem układania płytek, należy 
przygotować podłoże do położenia kleju. 
Zakres wykonania obejmuje także osadzenie kratek ściekowych, styki z progami 
drzwi i innymi posadzkami – listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane  
w warstwie kleju, pod płytkami. Należy stosować materiał sortowany. 
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Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta. 
Szerokość spoin zależy od rodzaju płytek. 
 
 Wygląd: 

- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań. 
- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi 
lub określonego wyposażenia, jeśli nie określono inaczej. 
- Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, 

fragmenty docięte jak największe a cięcia ukryte w najmniej 
widocznych miejscach. 
 

Posadzki układać ściśle wg wskazań producenta. Przed układaniem wyrównać 
powierzchnie, nierówne krawędzie należy wyprofilować i zabezpieczyć. 
 
Tolerancje i dokładność. 

- Żadne nagłe nierówności i nieregularności nie mogą się pojawić 
na powierzchni okładziny. 
- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału 
mierniczego z zamocowanymi na obu jego końcach stopkami  
o grubości 3 mm, umieszczanego w dowolnym miejscu na powierzchni, 
ruch liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy przesuwaniu 
go po powierzchni, a szczeliny pomiędzy liniałem a powierzchnią nie 
mogą być w żadnym miejscu większe niż 6 mm. 
 
 

Posadzka z wykładziny termozgrzewalnej 
 

  Przygotowanie podłoża 
Poniższe informacje wskazują, jak należy przygotować podłoże oraz jak należy 
układać i konserwować wykładziny podłogowe. Firma montująca wykładziny ponosi 
odpowiedzialność za prawidłową instalację tylko wtedy, gdy istnieje przekonanie, że 
podłoże spełnia wymogi niezbędne do położenia wykładziny. Należy przestrzegać 
lokalnych wymogów związanych z parametrami podłoża i układaniem wykładzin. 

  Informacje ogólne 
Podłoże musi być twarde, płaskie, suche gładkie i odpowiednie pod względem 
strukturalnym. 
Na podłożu nie może być żadnych pęknięć lub innych nierówności, nie może być ono 
zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem, smarem ani żadną inną substancją, która 
mogłaby wpłynąć na przyczepność. Pęknięcia powinny zostać wypełnione 
odpowiednim materiałem. 
Powyższe informacje dostarczają podstawowej wiedzy na temat procedur instalacji. 
W przypadku wykładzin specjalistycznych lub konieczności uzyskania szczegółowych 
instrukcji prosimy o kontakt z doradcą technicznym wybranego dostawcy wykładziny. 

  Twardość 
Do przygotowania podłoża należy użyć materiałów na bazie cementu. Nie mogą one 
być ani kruche ani łuszczące się. 

  Płaskość 
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 3 mm, Stan nawierzchni: 
gładka i regularna. 

  Wilgotność 
Zawartość wilgoci w podłożu powinna być mierzona przy wykorzystaniu higrometru 
i powinna odpowiadać normom właściwym dla danego kraju. Wilgotność względna 
nie może przekraczać 75 % 
R.H. Wilgotność podłoża max. 2%. Ze względu na wykorzystanie wody do mieszania 
betonu oraz wylewania górnej warstwy podłoża, niezbędny czas suszenia wynosi ok. 
l dnia/1 mm podłoża (l miesiąc na 25 mm). Obowiązuje dla podłoża o grubości do 50 
mm. Czas suszenia należy dostosować do ogólnych warunków temperatury  
i wilgotności. 
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Gładkość 
Na całej powierzchni należy zastosować masę szpachlową cementową 
samopoziomującą w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu  
z wodą. zgodnie z wyżej wymienionymi standardami (masa przyjazna środowisku,  
o bardzo niskiej emisji LZO). Masa samopoziomująca nie służy do wyrównywania 
odchyleń powierzchni i powinna schnąć zgodnie z zaleceniami producenta. W celu 
uzyskania doskonale gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszlifowanie oraz 
oczyszczenie ze wszelkich zanieczyszczeń i pyłów. Następnie należy nanieść grunt 
klej gotowy dyspersyjny o niskiej zawartości wypełniaczy na bazie wodnej, 
charakteryzujący się bardzo dobrą siłą klejenia i wysoką wytrzymałością połączenia, 
wymagający krótkiego czasu „wstępnego odparowania”, z możliwością zastosowania 
metody double-drop w celu uzyskania maksymalnej przyczepności, przeznaczony do 
nakładania cienkowarstwowego wewnątrz pomieszczeń. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej 
oraz zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
 

7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w 
punkcie 7 i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 
ogólnej specyfikacji technicznej 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
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SST 11. INSTALOWANIE ZABUDÓW G-K (CPV 45421152-4) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na wykonaniu zabudów ścian i sufitów podwieszanych  
z płyt GK, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku 
Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz  
z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
zabudów z płyt GK na ścianach i sufitach 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

5. Wykonanie robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 

- wykonanie sufitów podwieszanych  
- obudowa ścian części istniejącej nową konstrukcją z płyt g-k po ociepleniu 
 

UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu 
ścianek – odpowiednie wzmocnienia i układ profili. 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

 
2 Przyczepność 

kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie 
powodując odklejania się od rdzenia 

 
3 

 
Wymiary i 
tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 

szerokość 1200 (+0;-5,0) 

długość [2000÷4000] (+0; -6) 
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Lp. Wymagania GKB 
zwykł
a 

GKF 
ognioodpor
na 

GKBI 
wodoodpor
na 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 
4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

 
 
5 

Masa 1 m 
płyty o 
grubości 
[kg] 

9,5 <9,5 - -  
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 

>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 Trwałość struktury przy 
opalaniu [min.] 

- >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 
 
 
 
9 

 
 
 

Oznako
- wanie 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; 

grubość; PN..........; data produkcji 

Kolor 
kartonu 

szary jasny szary jasny zielo
ny 
jasny 

zielo
ny 
jasny 

barwa 
napisu 

niebieska czerwona niebieska czerwo
na 

 
Zaprawa gipsowa 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 

  Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu  
z osłanianą ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża 
elementami typu ES, 

 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
typu ES. 

 Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych oraz wypełnienia wełną mineralną. Przed przystąpieniem do 
robót należy zapoznać się z instrukcją producenta. Stosować systemowe 
profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji producenta; 

 W przypadku przejść instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej 
wysokości kondygnacji, przejścia te będą uszczelnione akustycznie  
a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą uszczelnione tak, aby 
zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

 Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie 
połączeń 
taśmą i ich szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się 
pokrywać ze sobą. 

 Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą papierową; do 
szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu  
i wody 0,7:1; stosować szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych 
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stosować metalowe, 
systemowe profile narożne do tego przewidziane. 

 W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu 
podwieszonego, wysokość oklejania taśmą oraz wysokość na której 
instalowane będą profile narożne, winna być około 10 cm wyższa niż 
przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – 
ostateczne położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

 W miejscach styku płyty wierzchniej z innym materiałem ułożonym 
wcześniej i będącym ostatecznym wykończeniem (np. styk z ramiakiem 
okna, styk z okładziną kamienną) 
stosować profil wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina 
między płytą gipsową a zainstalowanym wyrobem nie musiała być 
wypełniona gipsem; takie wypełnienie nie będzie akceptowane; zabrania 
się także wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym zewnętrznie na 
złącze profilem o kształcie litery L. 
 

  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 
  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw, dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej „warstwą 
nośną" i górnej – dalej nazywanej  „warstwą  główną".  Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt  
jednowarstwowy  składający  się    tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru 
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać od  uwagę następujące 
czynniki: 

 kształt pomieszczenia: jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do 
kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie 
konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje 
zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody: jeżeli ruszt styka się 
bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj 
stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe, 

 Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od 
kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych 
elementów, 

 
 Grubość zastosowanych płyt: 

 Rozmieszczenie płyt: rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy 
między innymi od sztywności płyt. 

 funkcję, jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to 
kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 
warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników 
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własne ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o następujących zasadach: 

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny 
ściany z  oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 
konieczne  jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych 
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elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 
nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się 
na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana 
pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu 
znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty 
(lub połowy jej długości), 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być 
przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być  
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo  
w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów 
mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie 
formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych 
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 
trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do 
kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm. Jeśli  tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
 do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
 na ruszcie stalowym 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z pkt.6 ogólnej specyfikacji 
technicznej oraz poniższych wymagań: 

 
Płyty gipsowo-kartonowe 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: w szczególności powinna być oceniana: 
 równość powierzchni płyt, 
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
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 wilgotność i nasiąkliwość, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
  Odbiór ścian 
Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 
m. 

7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
specyfikacji technicznej 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg 
procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji . 
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SST 12. MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9) 
 

1. Wstęp 
 

Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót polegających na montażu sufitów podwieszanych w ramach zadania pt.: 
„Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ulicy 
Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie 
właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych 
zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz 
użytego sprzętu i narzędzi. 
 
 Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu 
sufitów podwieszanych  
 
 

2. Materiały 
Materiały zgodnie z pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt. 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  
i bruzdy,. Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
 
5.3. Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. 
Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące 
do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od 
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wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi 
kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego 
montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu 
profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron 
przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. 
Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. 
Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, 
co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje  
i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby 
powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty 
powodują ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili 
dochodzących do ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy 
uzupełnienie wszystkich płyt. 
6. Kontrola jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania 
robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 − występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

7. Obmiar robót 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

8. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 13. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii 
przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

 
Farba emulsyjna – sufity. Kolor biały. 
Zawartość LZO wg PN-EN ISO 11890 < 30 g/l 
 
Farba zmywalna (np. lateksowa) 
Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN ISO 11998:2007 lub PN-EN 

13300:2002 klasa 1 
Zawartość LZO wg PN-EN ISO 11890 < 30 g/l 
 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Farba silikatowa/silikonowa zewnętrzna 
Zawartość LZO wg PN-EN ISO 11890 < 30 g/l 
 

  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadien- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB.  
Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 μm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 
pęknięć lub odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie 
powinna powodować uszkodzenia powłoki 
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– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

  Środki gruntujące 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju 
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
3. Sprzęt 

 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. Wykonanie robót 

 
 Zakres robót 
  
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 

-   Obmyciu elewacji budynków” A” oraz ”E” myjką ciśnieniową z detergentem 
 Gruntowane powierzchni ścian i sufitów 
 Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną 
 Dwukrotne malowanie ścian pomieszczeń farbą zmywalną  
 Malowanie farbą silikonową/silikatową ścian zewnętrznych budynków A oraz E 

 
  Wykonanie robót 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 
armatury i urządzeń sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
  Malowanie budynków A oraz E 
 
  Malowanie należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu detergentu.   
  W trakcie robót należy osłonić ścianę od wpływu nadmiernego nagrzewania słonecznego  
  i zamoczenia deszczem. Temperatura otoczenia w trakcie robót tynkarskich powinna 
  wynosić od +5 do +25 0C. Malowanie elewacji farbami można przeprowadzić po 36 
  godzinach od jego nałożenia. Należy zadbać o to, aby łączenie malowanych powierzchni 
  elewacji odbywało się metodą „mokre na mokre”. Należy ściśle przestrzegać warunków  
  i zaleceń producenta. 
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  Przygotowanie podłoży 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN- ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

  Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 
emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5. 

  Wykonywanie powłok malarskich 
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez 
smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 
6. Kontrola jakości robót 

Powierzchnia do malowania. 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie. 
 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– - dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie  
– i uderzenia, 
– sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie  
– z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 

8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 i odebrane wg 
procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
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SST 14.       WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 (CPV 45261100-5) 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu więźby drewnianej, która zostanie wykonana w ramach 
zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze Kalwarii 
przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa specyfikacja 
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji stalowej 
dachu. 
 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

 
Stal S235  
Śruby, podkładki, nakrętki i łączniki zgodnie z rysunkiem konstrukcji 
dachu, DIN 7990 
Blacha trapezowa T150 8,8mm . 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt. 5.  
 

5.2. Wykonanie więźby dachowej  
 
1. Roboty należy prowadzić tylko przy bezdeszczowej pogodzie.  
2. Przekroje i rozmieszczenie elementów więźby powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
3. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonywanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót.  
4. Gotowe wiązary powinny być przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi (np. przez osłonięcie folią). Powinny być 
ułożone na podkładach w stosy i rozdzielone przekładkami.  
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5. Wiązary powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Elementy powinny być połączone przed załadowaniem, a po wyładowaniu należy 
usunąć ewentualne uszkodzenia i rozlutowania połączeń.  
6. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub 
zwichrowaniem, a węzły przed rozłączeniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza 
płaszczyzną wiązara.  
7. Elementy smukłe, należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, 
rozpórkami, uchwytami itp.  
8. Podczas transportu wiązarów na miejsce ułożenia, we wszystkich prętach powinny 
występować siły nie większe niż otrzymane z obliczeń statycznych. Należy zadbać aby nie 
została naruszona sztywność węzłów.  
9. Miejsca zaczepienia uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi za pomocą podkładek.  
10. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężniami stałymi 
lub stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.  
11. Do połączeń należy używać rodzaj łączników zgodny z Dokumentacją Projektową.  
12. Zakłada się, iż każdy z czterech wiązarów składa się z trzech segmentów montażowych. 
Segmenty montażowe są przywożone na miejsce budowy następnie skręcane 
13. Po skręceniu następuje odbiór i montaż na przygotowanych wcześniej podporach 
14. Po montażu na podporach i skręceniu ślubami wykonać stężenia podłużne z zastrzałami 
15. Po wykonaniu ww. stężeń stężyć tarczą blachy trapezowej   
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

8. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 15. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH (CPV 45262400-5) 
 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu dźwigarów dachowych stalowych, która zostanie wykonana 
w ramach zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu prefabrykację i montaż konstrukcji 
stalowej dachu. 
 
Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt. 5.  

 
2. Materiały 

 
Elementy stalowe:  
 

  Wszystkie elementy konstrukcji stalowych zgodnie z   
wyspecyfikowaniem w projekcie, 

 Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny być   
zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie 

  Stal S235  
  Śruby, podkładki, nakrętki i łączniki zgodnie z rysunkiem 

konstrukcji dachu, DIN 7990 
 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny 
być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska 
spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na izolującym 
podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 
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powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
Transport segmentów montażowych kratownic odbywać się będzie za pomocą 
samochodów ciężarowych. 
 

5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego 
oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie 
w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby 
upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. 
późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na 
jakość obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak  
i na placu budowy winny być bezwzględnie sprawdzane przez producenta. 
Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie z prawidłami 
rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny 
być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń 
śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem 
osłonami. Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić 
przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania 
odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani 
rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest 
obróbka na prasach aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub 
cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, piły lub 
palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani pęknięć.  
W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają 
widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie 
styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne 
elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 
wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren spawalniczych i nie malować. Klasy 
dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak 
tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego  
i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on również 
dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa  
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, 
jak i na placu budowy, zgodnie z normami. Wymagania szczegółowe Dźwigary 
dachu należy stężyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej stężeniami. Montaż 
konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym 
stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych 
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem  
i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 
została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia 
elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków  
i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. Przekładki stosowane 
do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem.  
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
  odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
  odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
  strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm 
  wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 
  odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej  
 
Połączenia spawane Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 
mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny 
wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje 
się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  20%, a tylko 
miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:  
 5% – dla spoin czołowych 
  10% – dla pozostałych.  
 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą 
się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe takie jak: 
  obróbka spoin 
  przetopienie grani 
  wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. Zalecenia technologiczne  spoiny szczepne powinny być wykonane tymi 
samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne  wady zewnętrzne spoin można 
naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin  
i ponowne ich wykonanie. 
 
 

11. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 

12. Obmiar robót 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

13. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

14. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

15. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 14.       WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH (CPV 45261210-9) 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu pokrycia z dachówki esówki, które zostanie wykonane 
w ramach zamówienia pn.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia blachy 
trapezowej konstrukcyjnej tzw. „wysoki trapez’’ 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 
 
Blacha trapezowa T150, grubość min 0,88mm zgodna z PN-EN 14782. 
Po wybraniu producenta blachy wymagana jest bezwzględnie 
akceptacja projektanta. 
 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 

 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. Wymagania dla transportu zgodne w wymaganiami producenta. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt. 5.  
 

5.2 Podkłady pod pokrycia blach trapezowych  
 
Blachy trapezowe są łączone go kratownic dachowych oraz dodatkowo uciągane. 
 
Przygotowana konstrukcja pod blachy pokrycie powinna spełniać następujące wymagania: 
   
a) pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodne z wymaganiami normy przedmiotowej,  
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b. kratownice powinny być zabezpieczone i stężone w pozycji pniowej do czasu stężenia 
przed blachy 
 
5.3 Wymagania ogólne dotyczące układania blach  
 

 Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych podanych 
powyżej  

 Układanie blach na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury,  

 Układanie powinno odbywać się od góry do dołu 
 Blacha trapezowa jest najpierw łączona do kratownicy a następnie uciągana (łączenie 

blacha-blacha) 
 Łączenie do kratownic oraz uciąganie powinno być wykonane od dołu, tak aby ostre 

śruby nie stanowiły zagrożenia uszkodzenia piłek 
 Wyżej wym. łączenia zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym 

 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

8. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
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SST 15. WYKONYWANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I RYNIEN (CPV 45260000-7) 

1. Wstęp 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu obróbek blacharskich i rynien, które zostaną wykonane 
w ramach zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich  
i rynien 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych powinny mieć m.in.:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.1. Rodzaje materiałów  
 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

blacha tytanowo- cynkowa lub stalowa ocynkowana cynkowa, grubość blachy 0,5 mm do 0,7 
mm. 
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3. Sprzęt  

 Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”   

 Sprzęt do wykonywania robót  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  

4. Transport  

 Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt. 4 

 Transport materiałów  
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:  

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

 ciągnik kołowy z przyczepa.  

Blachy do obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu.   

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość 
elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 
może przekroczyć 1 m.   

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obwiązujących w transporcie drogowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe musza spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju obróbek blacharskich, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

- w podkładzie powinny być osądzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
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5.2. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
Rynny z blachy tytanowo- cynkowej lub stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  

 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  

i składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach,  

6. Kontrola jakości robót 
Zgodnie z pkt. 6 ogólnej specyfikacji technicznej 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót – Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

Ilość robót określa sie na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian podanych  
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  
w naturze.  
 
8. Odbiór robót 

8.1. Podstawa do odbioru wykonania robót  
Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania ze szczegółowa specyfikacją 
techniczną.  
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8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

• Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

• Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp.  

• Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

• Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.6. Zakończenie odbioru  
Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  

– ocenę wyników badan,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10.Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 
 

11. Przepisy związane 

a. Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.   

PN-89/B-27617 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  

b. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: 

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 

Warszawa 2004 r.  
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SST 16. WYKONYWANIE POKRYCIA STYROPAPĄ (CPV 45261210-9) 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wykonaniu pokrycia dachu styropapą, które zostanie wykonana 
w ramach zamówienia pt.: „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu” . Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu 
styropapą 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

 
Papa termozgrzewalna modyfikowana grubości min. 5mm na osnowie  
z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93 
płyty styropianowe EPS 100 grubości 20cm, laminowane jednostronnie 
papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P64/1200 
 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 

 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Wymagania ogólne dla podłoży.  
   
Przed wykonaniem pokrycia stropodachu, powierzchnia blachy powinna zostać dokładnie 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, a gdy jest to konieczne,  powierzchnia powinna 
zostać wygładzona i gładka. Powierzchnie blachy powinny być przed ułożeniem styropapy 
suche.   
Nie wolno wykonywać układania styropapy następnie pokrycia bitumicznego, dopóki 
Inspektor nadzoru nie zatwierdził przygotowania powierzchni. Wykonawca powinien 
zapewnić, aby przed rozpoczęciem prac na placu budowy znajdowała się odpowiednia ilość 
materiałów, dzięki czemu uniknie się przerw w trakcie wykonywania robót.  
  
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:    
po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją projektową oraz 
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wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,    
po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni dachu,    
po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do 
wykonywania pokryć.  
  
5.2 Mocowanie styropapy  
 
Docieplenie stropodachu wykonać poprzez ułożenie płyt styropianowych laminowanych 
jednostronnie papą tzw. styropapą grub. 20cm na oczyszczonym podłożu. Styro papę układa 
się na oczyszczonym, suchym podłożu poprzez klejenie do podłoża klejem niskoprężnym 
poliuretanowym do styropianu a następnie za pomocą atestowanych kotew mechanicznych. 

 styropapę należy wstępnie przykleić do blachy trapezowej na każdym fałdzie 
 następnie łączymy za pomocą atestowanych kotew mechanicznych w ilości podanej 

przez producenta 
 łączniki mechaniczne mogą przebijać blachę wyłącznie w wyższym fałdzie nie 

głębiej niż 20mm 
 wystające łączniki należy zabezpieczyć dodatkowo atestowanymi kapturkami 

zabezpieczającymi przed uszkodzeniem piłki  
 

5.3. Zgrzewanie papy.   
  
Rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 
do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 
rozwijając rolkę, folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do 
podłoża, zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 
wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość 
min. 10 cm, zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te 
same szerokości jak w papie wierzchniego krycia, zakłady papy należy wykonać ze 
szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym stopniu decyduje  
o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 
asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, wykonując zakład 
poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę spodnią zakładu, 
tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości zgrzewu, zakłady 
poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały  
w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być 
przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki. W miejscach przejścia papy  
z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin styropianowy lub  
z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin 
styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę 
należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od 
najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo 
przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić 
uszczelniaczem dekarskim, do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach 
zlewowych.   
  
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy 
przestrzegać następujących zasad:   
 

 palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże  
i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej,   

 w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej,   

 niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
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spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,   
 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.   
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 

7. Obmiar robót 

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

8. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 

ogólnej specyfikacji technicznej 
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SST 17. MONTAŻ PARAPETÓW Z KONGLOMERATU (CPV 45421000-4) 

1. Wstęp 
 

Przedmiot i zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na montażu parapetów z konglomeratu, które zostanie wykonane 
w ramach zamówienia pt. „Rozbudowa Budynku Szkoły Zespołu szkół Zawodowych w Górze 
Kalwarii przy ulicy Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu”.  Szczegółowa 
specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji zadania. 

Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia z dachówki 
esówki 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały 

Zastosowanym materiałem do wykonania parapetów wewnętrznych jest 
konglomerat kamienny (kamień sztuczny). 
 

3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1 Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt. 5.  
 

5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek  
Dla pełnego wykonania zakresu obsadzenia parapetów wewnętrznych należy wykonać ; 
uzupełnienie ubytków w murze po rozkuciu do demontażu istniejących (szpałdowanie), 
uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianie i ościeżach z połączeniem z istniejącymi min. 
poprzez wyrównanie szpachlą gipsową i uzupełnienie malowania w kolorystyce i rodzaju 
wymalowań istniejących . Wymagane uzyskanie regularnych linii pionowych i poziomych przy 
różnicy odcienia koloru oraz zachowanie jednolitej faktury . Konieczne wypoziomowanie 
parapetu z dostosowaniem do poziomu zewnętrznych spadków pod obróbki. Podokienniki 
muszą zachodzić 0,5-1 cm pod dolny profil ościeżnicy okien i posiadać szczelinę do 
wypełnienia silikonem. Równocześnie z obsadzeniem parapetów należy zamontować 
wsporniki ze stali o profilu zamkniętym 40 x 60, o długości nie mniejszej niż parapety 
,uprzednio zabezpieczonych antykorozyjnie. Podokienniki należy montować w gniazdach po 
wykuciach i na ścianie na zaprawie cementowej. Montaż powinien odbywać się zgodnie  
z normą PN-72/B-06190. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z punktem 6 ogólnej specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót.  
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania 
pionu i poziomu miejsc montażu. Dostarczane parapety należy sprawdzić czy nie są 
uszkodzone, czy są kompletne, i czy kolor dostarczonych parapetów jest zgodny  
z zamówieniem. Do każdej partii dostarczonych elementów powinno być dołączone 
przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w świadectwie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

7. Obmiar robót 

Obmiarów  robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej 
spec. techn. 

8. Odbiór robót 

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej 
spec. techn. Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji technicznej 

9. Podstawa płatności 

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej. 

11. Dokumenty odbioru robót 

 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej 
specyfikacji technicznej 


